
LinguaTitoloCodice

ITPosa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di 

umidità negli strati di supporto cementizi o simili.

UNI 10329:1994

ITCoperture discontinue - Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la 

manutenzione di coperture realizzate con elementi metallici in lastre

UNI 10372:2004

ITMaterie plastiche cellulari rigide - Pannelli compositi con anima di 

poliuretano espanso rigido e paramenti rigidi per coperture, pareti 

perimetrali verticali esterne e di partizione interna - Tipi, requisiti e 

prove.

UNI 10386:1998

ITSistemi continui di impermeabilizzazione - Criteri di misurazione delle 

superfici ai fini della loro contabilizzazione

UNI 10697:1999

ITPartizioni interne - Pareti interne mobili - Terminologia e classificazioneUNI 10700:1999

ITFinestre, porte e schermi - Linee guida generali per la posa in operaUNI 10818:1999

ITPartizioni interne - Pareti interne mobili - Analisi dei requisitiUNI 10820:1999

ITElementi complementari di copertura - Cupole e lucernari continui di 

materiale plastico - Determinazione della resistenza alla grandine e limiti 

di accettazione.

UNI 10890:2000

ITRivestimenti e sistemi di ancoraggio per  facciate ventilate a montaggio 

meccanico - Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la 

manutenzione - Rivestimenti lapidei e ceramici

UNI 11018:2003

ITFinestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla 

permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza 

termica ed isolamento acustico

UNI 11173:2005

ITIstruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la 

manutenzione di coperture a verde

UNI 11235:2007

ITIstruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la 

manutenzione di coperture a verde

EC 1-2008 UNI 11235:2007

ITIstruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la 

manutenzione di coperture a verde

EC 2-2009 UNI 11235:2007

ITIstruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la 

manutenzione di coperture a verde

EC 3-2010 UNI 11235:2007

ITDeterminazione dell'attività di degradazione catalitica di microinquinanti 

organici in aria - Parte 1: Materiali fotocatalitici cementizi per uso edile

UNI 11238-1:2007

ITDeterminazione dell'attività di degradazione catalitica di microinquinanti 

organici in aria - Parte 2: Materiali fotocatalitici ceramici per uso edile

UNI 11238-2:2007

ITIstruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di pavimenti con 

elementi autobloccanti di calcestruzzo

UNI 11241:2007

ITDeterminazione dell'attività di degradazione di ossidi di azoto in aria da 

parte di materiali inorganici fotocatalitici

UNI 11247:2007

ITPosa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e 

qualificazione degli addetti - Parte 1: Processo e responsabilità

UNI 11333-1:2009

ITPosa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e 

qualificazione degli addetti - Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di 

membrane bituminose

UNI 11333-2:2010
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ITPosa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e 

qualificazione degli addetti - Parte 3: Prova di abilitazione alla posa di 

membrane sintetiche di PVC o TPO

UNI 11333-3:2010

ITAttività di controllo per le fasi di progetto, esecuzione e gestione di 

coperture continue

UNI 11345:2010

ITAttività di controllo per le fasi di progetto, esecuzione e gestione di 

coperture continue

EC 1-2010 UNI 11345:2010

ITPavimentazioni di legno - Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione - 

Parte 1: Posa mediante incollaggio

UNI 11368-1:2010

ITMassetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e 

caratteristiche prestazionali

UNI 11371:2010

ITEdilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei requisiti.UNI 7959:1988

ITEdilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia.UNI 7960:1979

ITEdilizia. Porte. Criteri di classificazione.UNI 7961:1987

ITEdilizia. Pavimentazioni. Terminologia.UNI 7998:1979

ITEdilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti.UNI 7999:1979

ITEdilizia. Rivestimenti esterni ed interni. Analisi dei requisiti.UNI 8012:1979

ITEdilizia residenziale. Partizioni interne verticali. Analisi dei requisiti.UNI 8087:1980

ITLavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.UNI 8088:1980

ITEdilizia. Coperture e relativi elementi funzionali. Terminologia funzionale.UNI 8089:1980

ITEdilizia. Elementi complementari delle coperture. Terminologia.UNI 8090:1980

ITEdilizia. Coperture. Terminologia geometrica.UNI 8091:1980

ITEdilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali.UNI 8178:1980

ITEdilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologiaUNI 8369-1:1988

ITEdilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia.UNI 8369-2:1987

ITEdilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia degli schermi.UNI 8369-4:1988

ITEdilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali ed infissi 

esterni. Terminologia e simboli per le dimensioni.

UNI 8369-5:1988

ITEdilizia. Strati del sopporto di pavimentazione. Analisi dei requisiti.UNI 8380:1982
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ITEdilizia. Strati del sopporto di pavimentazione. Istruzioni per la 

progettazione e l' esecuzione.

UNI 8381:1982

ITEdilizia. Prove di coperture discontinue. Determinazione della 

permeabilità all' acqua.

UNI 8625-1:1984 + A1:1993

ITEdilizia. Sistemi di copertura. Definizione e classificazione degli schemi 

funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche.

UNI 8627:1984

ITEdilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi degli strati funzionali.UNI 8979:1987

ITEdilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l' esecuzione 

mediante lastre di gesso rivestito su orditura metallica.

UNI 9154-1:1988

ITCoperture continue. Istruzione per la progettazione. Elemento di tenuta.UNI 9307-1:1988

ITCoperture discontinue - Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la 

manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o 

calcestruzzo

UNI 9460:2008

ENRivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 

Progettazione, preparazione e installazione - Generalità

UNI CEN/TS 14472-1:2003

ENRivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 

Progettazione, preparazione e installazione - Rivestimenti tessili per 

pavimentazioni

UNI CEN/TS 14472-2:2003

ENRivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 

Progettazione, preparazione e installazione - Rivestimenti laminati per 

pavimentazioni

UNI CEN/TS 14472-3:2003

ENRivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 

Progettazione, preparazione e installazione - Rivestimenti resilienti per 

pavimentazioni

UNI CEN/TS 14472-4:2003

ENChiusure oscuranti, tende interne ed esterne - Terminologia, glossario e 

definizioni

UNI EN 12216:2005

ITChiusure oscuranti, tende interne ed esterne - Terminologia, glossario e 

definizioni

UNI EN 12216:2005

ITPorte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Terminologia -  Tipi 

di porte

UNI EN 12433-1:2001

ITPorte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Terminologia -  

Parti di porte

UNI EN 12433-2:2001

ENFinestre e porte pedonali - TerminologiaUNI EN 12519:2005

ITFinestre e porte pedonali - TerminologiaUNI EN 12519:2005

ENPorte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione 

ed utilizzo

UNI EN 12635:2009

ITPorte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione 

ed utilizzo

UNI EN 12635:2009

ITPrestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - 

Determinazione della resistenza alla pioggia battente dei sistemi di pareti 

esterne sotto pressione di aria pulsante

UNI EN 12865:2003

ITMassetti e materiali per massetti - DefinizioniUNI EN 13318:2002
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ITMassetti e materiali per massetti - DefinizioniEC 1-2004 UNI EN 13318:2002

ENMetodi di prova per composti di levigatura e/o livellamento a presa 

idraulica - Determinazione della forza legante

UNI EN 13408:2005

ENMetodi di prova per composti di levigatura e/o livellamento a presa 

idraulica - Determinazione del tempo di presa

UNI EN 13409:2005

EILeganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a 

base di solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti

UNI EN 13454-1:2005

ENLeganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a 

base di solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti

UNI EN 13454-1:2005

ENLeganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a 

base di solfato di calcio - Parte 2: Metodi di prova

UNI EN 13454-2:2007

ENRegole generali per la progettazione e l'installazione delle piastrellature 

di ceramica

UNI CEN/TR 13548:2006

ITMassetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e 

requisiti.

UNI EN 13813:2004

ENMetodi di prova delle lisciature e/o dei livellanti cementizi a presa 

idraulica - Determinazione delle variazioni delle dimensioni

UNI EN 13872:2005

ITMetodi di prova dei materiali per massetti - Parte 1: Campionamento, 

confezionamento e maturazione dei provini

UNI EN 13892-1:2004

EIMetodi di prova dei materiali per massetti - Parte 2: Determinazione 

della resistenza a flessione e a compressione

UNI EN 13892-2:2005

ENMetodi di prova per materiali per massetti - Parte 3: Determinazione 

della resistenza all'usura con il metodo Böhme

UNI EN 13892-3:2004

EIMetodi di prova dei materiali per massetti - Parte 4: Determinazione 

della resistenza all'usura BCA

UNI EN 13892-4:2005

ENMetodi di prova dei materiali per massetti - Parte 5: Determinazione 

della resistenza all'usura dovuta alle ruote orientabili dei materiali per 

massetti per lo strato di usura

UNI EN 13892-5:2004

ITMetodi di prova dei materiali per massetti - Parte 6: Determinazione 

della durezza superficiale

UNI EN 13892-6:2004

ENMetodi di prova dei materiali per massetti - Parte 7: Determinazione 

della resistenza all'usura dovuta alle ruote orientabili dei materiali per 

massetti con rivestimento

UNI EN 13892-7:2004

ITMetodi di prova dei materiali per massetti - Parte 8: Determinazione 

della forza di adesione

UNI EN 13892-8:2004

ENLeganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di 

magnesio - Definizioni, requisiti

UNI EN 14016-1:2004

ENLeganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di 

magnesio - Metodi di prova

UNI EN 14016-2:2004

ENComponenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso - 

Definizioni, requisiti e metodi di prova

UNI EN 14195:2005

ENComponenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso - 

Definizioni, requisiti e metodi di prova

EC 1-2008 UNI EN 14195:2005

ENIndicatori tattili per pavimentazioni di calcestruzzo, laterizio e pietraUNI CEN/TS 15209:2008
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ENPrestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 

trasmittanza termica - Parte 1: Generalità

UNI EN ISO 10077-1:2007

ITPrestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 

trasmittanza termica - Parte 1: Generalità

UNI EN ISO 10077-1:2007

ENPrestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 

trasmittanza termica - Parte 1: Generalità

EC 1-2010 UNI EN ISO 10077-1:2007

ENProve di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del 

comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante

UNI EN ISO 9239-1:2010

ITMetodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esternoUNI ENV 1187:2007

EIMetodo per la determinazione del valore di resistenza allo scivolamento/ 

slittamento in presenza e in assenza di levigatura

UNI ENV 12633:2006
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